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UNDERSØKELSE AV BYGNINGSFRAGMENTER 
FRA ”FRIMERKEHUSET” 

ØSTRE SKOSTREDET 2, BERGEN.

Utført for Gamle3hus
Ragnar Kristensen, Yttersø gård

13.07.2018

Avis benyttet som undderlag for tapet. Tidlig 1800-tall. Referanse til Napoleon.
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PRØVE 1 - Veggtrekk av tykt bøttepapir forsterket bak skjøtene med gråpapp. Ytterligere to 
lag underlagspapir. Alle med sine dekorsjikt.
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ROM NR. OG BETEGNELSE 
Frimerkehuset 

BYGNINGSDEL     Prøve 01A. Nederste papir mot 
vegg og overdekket med Prøve 1B
Antagelig veggtrekk - papirunderlag. veggfelt

Avdekking/avlesing
RK 

SJIKT NCS KODE BESKRIVELSE: STRØK, PÅFØRING, GLANS MERKNAD
0 - - Bøttepapir

1a S 2030-Y20R overflate, matt limfarge

2a S 3020-Y20R overflate, matt limfarge

ROM NR. OG BETEGNELSE 
Frimerkehuset 

BYGNINGSDEL    Prøve 01A.  Nederste papir mot 
vegg og overdekket med Prøve 1B. Antagelig vegg-
trekk - papirunderlag. Øvre felt.

Avdekking/avlesing
RK

SJIKT NCS KODE BESKRIVELSE: STRØK, PÅFØRING, GLANS MERKNAD
0 - - Bøttepapir

1b S 2030-Y20R underlag, matt limfarge

2b S 4005-Y50R overflate, matt limfarge tilhører 1a

3b S 5020-Y80R overflate, matt/halvblank limfarge/linolje tilhører 2a
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ROM NR. OG BETEGNELSE 
Frimerkehuset 

BYGNINGSDEL Prøve 01B. Alle lag, men ikke øvre 
felt. Antagelig veggtrekk - papirunderlag. Veggfelt.

Avdekking/avlesing
RK

SJIKT NCS KODE BESKRIVELSE: STRØK, PÅFØRING, GLANS MERKNAD
0 -

Samme som
Prøve 1A, 0a

- Bøttepapir

1 S 3030-Y30R
Samme som
Prøve 1A, 1a

seis, matt linolje?

2 S 2020-Y10R
Samme som
Prøve 1A, 2a

underlag, halvbl/matt linolje

3 S 3020-Y20R overflate, laserende effekt, halvblank linolje

4 - - bøttepapir

5 S 2020-Y40R underlag, matt linolje

6 S 1020-Y10R overflate, halvblank linolje
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PRØVE 2 - Veggtrekk av tykt bøttepapir forsterket med remser av gråpapp. Kun ett dekorsjikt
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ROM NR. OG BETEGNELSE 
Frimerkehuset 

BYGNINGSDEL Prøve 2
Antagelig veggtrekk. Bøttepapir underlag. Limt  
sammen av flak, forsterket bak skjøtene.

Avdekking/avlesing
RK

SJIKT NCS KODE BESKRIVELSE: STRØK, PÅFØRING, GLANS MERKNAD
0 - - bøttepapir

1 S 1515-Y10R overflate, blank linolje
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PRØVE 3 - Bordbit med faset side bak. Gjennomhullet i korsform. Minner om dekorbord i 
sveitservinduers overstykke. Den franske avisen ”klistret” til baksiden er adskillig eldre. Inte-
riør eller eksteriør? 
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ROM NR. OG BETEGNELSE 
Frimerkehuset 

BYGNINGSDEL Prøve 3a
Bordbit med utborrede dekorative (lufte?)hull

Avdekking/avlesing
RK

SJIKT NCS KODE BESKRIVELSE: STRØK, PÅFØRING, GLANS MERKNAD
0 - treverk friskt

1 S 2005-Y underlag, halvblank linolje

2 S 2010-Y10R overflate, blank linolje

3 S 2005-Y20R overflate? halvblank linolje

4 S 2010-Y10R overflate, halvblank linolje

5 S 5010-Y30R overflate, halvblank alkyd?
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ROM NR. OG BETEGNELSE 
Frimerkehuset 

BYGNINGSDEL Prøve 3b
Avispapir/veggtrekk limt på baksiden av bordbit 
prøve 3. Ref. Prøve 13. Ant. samme franske avis.

Avdekking/avlesing
RK

SJIKT NCS KODE BESKRIVELSE: STRØK, PÅFØRING, GLANS MERKNAD
0 - Fransk avis. avispapir. ant. tidl.1800-tall.

1804 eller senere. Referer til at 
admiral Nelson er død. (1804).

1 S 1510-Y20R bunn
S 5010-Y30R mønster

overflate, preget strukturpapir Tapet, Frankrike? tidl. 1800-tall

2 - - Bøttepapir

3 S 4040-Y80R overflate matt/halvblank, krakelert linolje
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PRØVE 4 - Profilert bordbit med negativspor etter delvis overdekning. senempire/sveitser?
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ROM NR. OG BETEGNELSE 
Frimerkehuset 

BYGNINGSDEL Prøve 4
Bordbit. profilert med fals

Avdekking/avlesing
RK

SJIKT NCS KODE BESKRIVELSE: STRØK, PÅFØRING, GLANS MERKNAD
0 - treverk

1 S 1515-Y30R overflate, matt/halvblank, krakelert linolje?

2 S 3030-Y10R overflate, matt/halvblank, krakelert, tynt påført linolje?

3 S overflate, matt/halvblank, krakelert linolje

4 S overflate, matt/halvblank, krakelert linolje
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PRØVE 5 - Vindusgerikt, senempire. 2. etg. mot vest.
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ROM NR. OG BETEGNELSE 
Frimerkehuset. Annen etasje mot vest

BYGNINGSDEL Prøve 5
Vinduslist 

Avdekking/avlesing
RK

SJIKT NCS KODE BESKRIVELSE: STRØK, PÅFØRING, GLANS MERKNAD
0 - treverk friskt

1 S 1510-G90Y overflate, halvblank/matt linolje

2 S 2020-Y30R overflate, halvblank/matt linolje

3 S 3030-Y30R overflate, halvblank/matt linolje

4 S 1505-Y10R underlag?  halvblank/matt linolje

5 S 2005-Y10R overflate, halvblank/matt linolje

6 S 6005-Y20R overflate, halvblank/matt linolje
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PRØVE 6 - Kledningsbord ”dråbefall”
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ROM NR. OG BETEGNELSE 
Frimerkehuset 

BYGNINGSDEL Prøve 6
Kledningsbord. dråbefall.

Avdekking/avlesing
RK

SJIKT NCS KODE BESKRIVELSE: STRØK, PÅFØRING, GLANS MERKNAD
0 - treverk friskt

1 S 3010-Y30R overflate? Mye er tynt som seis, men i små partier tykt. , matt. linolje

2 S 3005-Y20R
lysere?

overflate linolje

3 S 3010-G60Y overflate, matt/halvblank linolje

4 S 3010-Y10R overflate, matt/halvblank, krakelert linolje

5 S 7010-Y10R overflate, blank, krakelert kokt opp, knudret linolje
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PRØVE 7 - Kledningsbord med kraftig helstaff. 1700-tall?
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ROM NR. OG BETEGNELSE 
Frimerkehuset 

BYGNINGSDEL Prøve 7
Kledningsbord, østvegg. Staff og fals. 1700-tall?

Avdekking/avlesing
RK

SJIKT NCS KODE BESKRIVELSE: STRØK, PÅFØRING, GLANS MERKNAD
0 - treverk

1 S 1005-Y30R overflate, halvbl/matt, krakelert linolje

2 S 1505-Y30R overflate, halvbl/matt, krakelert linolje

3 S 2005-Y30R overflate, halvbl/matt, krakelert linolje

4 S 4020-Y40R overflate, halvbl/matt, krakelert, tynt malt, lite igjen linolje

5 S4010-G70Y overflate, halvbl/matt, krakelert linolje

6 S 5010-G90Y overflate, halvbl/matt, krakelert linolje
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PRØVE 8 - Bordfragment med listmarkering/negativspor. (del av gesims over dør eller apote-
kerinteriør?)
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ROM NR. OG BETEGNELSE 
Frimerkehuset 

BYGNINGSDEL Prøve 8
Bordbit med negativspor og listmarkering

Avdekking/avlesing
RK

SJIKT NCS KODE BESKRIVELSE: STRØK, PÅFØRING, GLANS MERKNAD
0 - treverk

1 S 3010-Y20R overflate, halvblank linolje

2 S 5010-Y30R overflate, blank linolje

3 S 3020-Y10R overflate, blank linolje

4 S 5020-Y20R overflate, blank linolje

5 S 2020-Y20R overflate, blank linolje

6 S 1005-Y40R overflate, blank alkyd

7 S
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PRØVE 9 - Biedermeier taklist. Antagelig 1840-60
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ROM NR. OG BETEGNELSE 
Frimerkehuset 

BYGNINGSDEL Prøve 9. Taklist. 
Utsnitt A - diamantskjæring/fasetter

Avdekking/avlesing
RK

SJIKT NCS KODE BESKRIVELSE: STRØK, PÅFØRING, GLANS MERKNAD
0 - treverk friskt

1 S 2010-Y40R bunn   matt Linolje

2 S 3010-G90Y overflate, laserende, blank. I ytterkant høyre 
skifter til lik 9B-2. Ant. samtidig med og  tilstø-
tende 9B-2. Markering av diamantskjæringer.

Linolje
1840-60?

3 S 5010-Y30R overflate, tynt, halvblank linolje
ca 1880?

3b S 7005-G80Y overflate, farge lagt oppå 5010-Y30R på faset-
ter. Se foto under. Ingen andre steder.

linolje
ca 1880?

4 S 2005-Y10R overflate, halvblank linolje

5 S 1505-Y40R overflate, halvblank alkyd?

6 S 3010-Y60R underlag, sparkel? -

7 S 4020-Y30R overflate, blank alkyd



22

ROM NR. OG BETEGNELSE 
Frimerkehuset 

BYGNINGSDEL Prøve 9 B
Taklist, fullstaff

Avdekking/avlesing
RK

SJIKT NCS KODE BESKRIVELSE: STRØK, PÅFØRING, GLANS MERKNAD
0 - treverk friskt

1 S 2020-Y30R underlag, matt linolje

2 S 3030-Y20R overflate, laserende, blank. Ant. samtidig med og 
tilstøtende  9A-2 på diamantskjæringer.

linolje
1840-60?

3 S 3020-Y underlag linolje
ca 1880?

4 S 2010-Y10R overflate linolje

5 S 2010-Y10R overflate, blank alkyd?

6 S 4010-Y30R overflate alkyd

B
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Tidlig type tråstift holder vulsten til den flate delen av 
gerikten. Neppe brukt i Norge noe særlig tidligere enn 
1840/50-tallet.
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PRØVE 10 - Veggtrekk av lin eller hamplerret. 2. etg. mot dråpefall
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ROM NR. OG BETEGNELSE 
Frimerkehuset 

BYGNINGSDEL Prøve 10
Lerret, Fra vegg?

Avdekking/avlesing
RK

SJIKT NCS KODE BESKRIVELSE: STRØK, PÅFØRING, GLANS MERKNAD
0 - lerret lin/hamp

1 S 2010-Y20R grundering lim/kritt/pigment

2 S 4020-Y30R underlag -

3 S 3010-Y10R overflate, matt linolje?

4 S 3010-G overflate, halvblank Linolje

5 S 3010-G70Y overflate, blank linolje
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PRØVE 11 - Veggtrekk, lin eller hamplerret. 2. etg.
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ROM NR. OG BETEGNELSE 
Frimerkehuset 

BYGNINGSDEL Prøve 11
Lerret. Vegglerret?

Avdekking/avlesing
RK

SJIKT NCS KODE BESKRIVELSE: STRØK, PÅFØRING, GLANS MERKNAD
0 - lerret lin/hamp

1 S 3010-Y30R grundering, matt

2 S 3010-Y10R overflate, halvblank linolje

3 S 2010-G20Y underlag, matt linolje

4 S 4010-G10Y overflate, blank linolje

5 - papir nyere syreholdig papir, gulnet

6 S 1515-G40Y
S 3010-G70Y

spettet, dekormaling, struktur. 1920/30-tall?
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PRØVE 12 - Himlingslerret av bomull. 2. etg.
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ROM NR. OG BETEGNELSE 
Frimerkehuset 

BYGNINGSDEL Prøve 12
Lerret. Antagelig himling?

Avdekking/avlesing
RK

SJIKT NCS KODE BESKRIVELSE: STRØK, PÅFØRING, GLANS MERKNAD
0 - lerret bomull

1 S 2020-Y30R grundering, matt lim, kritt, pigment

2 S 1510-Y10R overflate, blank linolje

3 S 2010-Y20R overflate, matt limfarge

4 S 2005-Y overflate, matt limfarge

5 S 1515-Y10R overflate, blank linolje?

6 S 0907-Y30R
hvit

overflate, halvblank linolje

7 S 1005-Y20R
hvit

overflate, blank linolje
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PRØVE 13 - Veggtrekk, avisunderlag med tapet og papir/dekor
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ROM NR. OG BETEGNELSE 
Frimerkehuset 

BYGNINGSDEL Prøve 13
Veggtrekk på papirunderlag

Avdekking/avlesing
RK

SJIKT NCS KODE BESKRIVELSE: STRØK, PÅFØRING, GLANS MERKNAD
0 - Papir. Fransk avis. Bl.a.”Paris le 16 fevrier... Napoleon Par le grace de Dieu 

et la volonte nationale, Empereur”......
avis, antagelig 1804.

1 S 1505-Y60R bunn
S 5020-Y10R mønster
S 3010-Y20R mønster

papir med struktur i bølgemønster og organisert i loddrette smale felt. Med 
påtrykket dekor som minner om abstrakt/stilisert blomst.

Tapet. ant. fransk, tidlig 
1800-tall

2 - papir bøttepapir

3 S 4040-Y40R ferdigfarget eller malt papir papir

4 S 6010-Y90R papir
S 3010-Y10R mønster
S 7005-Y50R mønster
S 5030-Y80R papir?

papir med trykk eller sjablon. 


